FARGOTEX

furniture fabrics

Instrukcja uzytkowania materiatéw meblowych FARGOTEX
z kolekcji Magic Home Collection

I. CHARAKTERYSTYKA FLOKOW (np. kolekcje Mineva New, Infinity, Margo, Diuna, Crocco, Indygo)
1. Flok - wyrdéb majacy okrywe przymocowang do warstwy spodnie;.
2. Cecha charakterystyczna tkanin folkowych jest miekkosc i przyjemnos¢ w dotyku, ktéra uzyskuje sie dzieki
dtugiemu wtosiu.

3. Ugniecenia wtosia, a w efekcie cieniowanie podczas codziennego uzytkowania jest naturalng cecha tych tkanin.

Il. CHARAKTERYSTYKA SZENILI (np. Astoria, Orion, Cameleon)

1. Tkaninaszenilowa - tkanina zawierajaca przedze szenilowa w osnowie i/lub watku.

2. Tkaniny szenilowe powstaja przy wykorzystaniu najnowoczesniejszych technik produkcyjnych
i wykonczeniowych. Jest to splot przedzy szenilowej, nadajacy tkaninie miekkosc i jednoczesnie
jedwabisty potysk.

3. Charakterystyczna cecha tej tkaniny to nieregularna powierzchnia dajaca wyjatkowy efekt gry swiatta i cienia.

4. Materiaty tapicerskie moga wykazywac typowe cechy dla tkanin obiciowych, takie jak: wrazliwos¢ na dotyk
i mienienie sie tzn. zréznicowanie potysku i odcienia uzaleznione od kata padania Swiatta nawet w tej samej
partii materiatu, mikrofibrylizacja wtékien (piling), wtasciwosci elektrostatyczne (tj. przyciaganie kurzu,
pytkow, widkien itp.

5. Aby tkanina na meblu dtugo prezentowata sie jak nowa, nalezy zadbac by wszelki brud, kurz czy tez inne
zanieczyszczenia nie pozostawaty dtugo na powierzchni tkaniny. Zaleca sie regularne odkurzanie mebla oraz
czyszczenie irozczesywanie reczne za pomoca miekkiej szczotki, unikajac jednak nadmiernego tarcia, aby nie

uszkodzi¢ wiokien.

I1l. CHARAKTERYSTYKA PLECIONEK (Porto, Lotos)
1. Plecionka, in. tkanina tkana na ptasko z nitkami osnowy i watku krzyzujgcymi sie pod katem prostym.
Przy wyborze plecionki nalezy poza parametrami tkanin, wzigc réwniez pod uwage rodzaj wtokna, z ktorego
jest ona wykonana, poniewaz wtdkno ma znaczacy wptyw na pdzniejsze cechy produktu. W zaleznosci od
rodzaju wtokna, plecionka moze wykazywac cechy pozostatych rodzajow tkanin, np. plecionka z wtékien

szenilowych moze sie charakteryzowac obecnoscia pilingu.

IV. CHARAKTERYSTYKA EKOSKOR (Vienna)
1. Ekoskodra - skora ekologiczna, oddychajaca, warstwa wierzchnia wykonana w 100% z poliuretanu.

2. Na podktadzie umieszczony symbol ,F” - gwarantowany znak jakosci wszystkich ekoskor Fargotex.
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V.ZASADY UZYTKOWANIA
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Przy wyborze tkaniny nalezy brac¢ pod uwage techniczne wtasciwosci produktu.

Tkaniny obiciowe powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przy rozpakowywaniu nie nalezy uzywac ostrych narzedzi, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie tkaniny.
Podczas przestawiania mebla lub elementdw zestawu, kategorycznie nie nalezy chwytac za obicie lub jego
luzne elementy (poduchy), gdyz moze to spowodowac nieodwracalne odksztatcenie lub rozdarcie materiatu
obiciowego.

Nalezy unikac narazania tapicerki na mocne, punktowe napiecia (np. skakanie po meblu), ktérych skutkiem
moga byc rozejscia, rozdarcia lub prucie szwow oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

Nie ustawia¢ mebli w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od czynnych zrodet ciepta, takich jak grzejniki, kuchenki,
piece itp.

Tkaniny nalezy chronic przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych (np. deszcz, mréz) oraz
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, poniewaz grozi to zniszczeniem tkaniny tapicerskiej

(np. trwate odbarwienie, pekanie itp.).

W pomieszczeniach uzytkowych nalezy bezwzglednie zachowad wtasciwe warunki eksploatacji,

tj. temperature od 19 do 23 stopni C oraz wilgotnosc powietrza w granicach 50-70%, a takze regularnie je
wietrzy¢. Inne wartosci powodujg miedzy innymi trwatg zmiane barwy, nieusuwalne plamy, wzmozone
przycigganie kurzu (pod wptywem elektryzowania), powstaniem plesni na tkaninach tapicerskich, itp.

Tkaniny tapicerskie nalezy bezwzglednie chroni¢ przed dziataniem goracych naczyn, zwierzetami,
nieodpowiednig zabawa dzieci, spozywaniem na nich positkdw, napojow (m.in. alkoholowych). Nie zachowanie
takiej ostroznosci moze spowodowac nieodwracalne zmiany w strukturze, kolorze oraz wtasciwosciach tkanin
(trwate odbarwienia, trwate zabrudzenia, rozdarcia, pekniecia i inne uszkodzenia, itp.).

Tkaniny tapicerskie nalezy chroni¢ przed nadmiernym i gwattownym tarciem, zwtaszcza w jednym miejscu
(np. podczas czyszczenia, ustawienie w zbyt waskim ciggu komunikacyjnym). Meble tapicerowane (zwtaszcza
z funkcja) powinny mie¢ odpowiednig przestrzen uzytkowa, aby nie narazac je na trwate uszkodzenia.
Wszystkie meble tapicerowane nalezy réwnomiernie uzytkowac, aby naturalne odksztatcenie tapicerki
nastepowato w jednakowym stopniu w obrebie catego mebla. Wskazane jest wygtadzanie powierzchni siedzen
i oparc¢ bezposrednio po uzytkowaniu, aby zmniejszy¢ naturalng sktonnosc do pofatdowan i marszczenia
tkanin tapicerskich pod wptywem dtugotrwatego obcigzenia, oddziatywania cieptoty i wilgotnosci ciata
(pofatdowania i marszczenie tkaniny tapicerskiej nie sg wada, lecz naturalnym zachowaniem, im wieksza
powierzchnia zatapicerowana, tym wieksza sktonnos¢ do tworzenia sie zmarszczek i fatd).

Wszelkie narzuty, koce itp. stosowane do przykrywania tkanin tapicerskich po stronie, z ktéra stykaja sie

Z powierzchnia tapicerki, nie moga miec¢ zadnego wtosia (powierzchnie powinny by¢ gtadkie), gdyz moze
nastapic potaczenie wtdkien narzuty z wtéknami tkaniny obiciowe] i powstanie ciezkich do usuniecia
widknistych kulek” (pilling).

Nalezy bezwzglednie unikac¢ kontaktu tkanin tapicerskich w jasnych kolorach z tkaninami, ktére moga
,puszczac¢” barwnik (np. jeansy, ubrania, koce i poduszki w intensywnych kolorach) poniewaz grozi to trwatym
zafarbowaniem tapicerki (nie jest to wada tkanin tapicerskich). Jednoczesnie nalezy pamietac, ze meble
wykonane z tkanin w intensywnych kolorach (miedzy innymi czerwien, granat, braz), pod wptywem czynnikéw
uaktywniajgcych farbowanie, rowniez w poczatkowej fazie uzytkowania moga puszczac¢ barwnik, co jest

naturalng cecha tkanin farbowanych catosciowo i nalezy unikac siadania na nich w jasnych ubraniach.
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VI.ZASADY PIELEGNACJI
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Tkaniny obiciowe nalezy regularnie czyscic i pielegnowac wedtug zataczonych instrukgji.

Tkanine obiciowa nalezy utrzymywac w czystosci. Aby zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem, tkanine nalezy
odkurzac przy pomocy odkurzacza lub recznie przy uzyciu miekkiej szmatki.

Ptyny nalezy wycierac¢ z powierzchni tkaniny za pomoca dobrze absorbujacego materiatu bez wywierania
nacisku. Pozostaty ptyn wycierac czystym i suchym materiatem (bawetniang szmatka, papierowym
recznikiem, itp.) wywierajac lekki nacisk.

Jesli ptyn pozostawia plame nalezy wytrzec jg za pomoca namydlonej bawetnianej szmatki nie
rozprzestrzeniajac plamy. Nalezy przektadac¢ namydlong sciereczke na druga strone po kazdorazowym
kontakcie z tkaning, aby nie roznies¢ i wetrzec plamy. Nastepnie mydto nalezy wyptukac¢ woda.

Suche zabrudzenia (btoto, popiot, pyt, kosmetyki, itp.) nalezy odkurzyc z tkaniny przed wniknieciem substancji
do wnetrza tkaniny. W przypadku pozostatosci nalezy strzepnac¢ zabrudzenie i delikatnie szczotkowac
szczoteczka. Jesli plama pozostata, nalezy wycierac jg okreznymi ruchami za pomoca namydlonej bawetnianej
szmatki.

W przypadku innych plam nalezy namoczy¢ bawetniana szmatke i namydli¢ mydtem hipoalergicznym.
Nastepnie nalezy wycierac plamy z lekkim naciskiem tak, aby nie roznies¢ plamy. Ruchy powinny by¢ delikatne
i okrezne.

Rozlana ciecz nalezy wyczysci¢ od razu wycierajac od zewnatrz plamy do srodka bez zbytniego tarcia.

Po zakonczeniu czyszczenia nalezy wytrzec¢ obszar dookota plamy wilgotng szmatka, aby utrzymac taki sam
poziom nawilzenia. Suszenie nalezy wykonywadc ruchami okreznymi za pomoca suszarki do wtoséw
ustawionej na niski poziom ciepta.

Do czyszczenia produktu nalezy uzywac mydta hipoalergicznego. Nie zaleca sie stosowania ptynu do naczyn,
mydta w ptynie, rozpuszczalnikéw o odczynie zasadowym i na bazie ropy naftowej oraz detergentow
stosowanych w gospodarstwie domowym, tj. wybielacze itp.

W celu wysuszenia nigdy nie nalezy uzywac zelazka.

Nie nalezy uzywac srodkow do czyszczenia dywanow.

Regularne czyszczenie i konserwacja tkanin obiciowych zapobiega powstawaniu zabrudzen oraz znacznie
przedtuzaich zywotnosc¢.

Wszystkie produkty przeznaczone do czyszczenia i konserwacji tkanin obiciowych nalezy najpierw sprawdzi¢
na niewidoczny miejscu. Srodki stosujemy zawsze na powierzchniach, nanoszac je od szwu do szwu.

Nie nalezy trzec¢ zaplamionych powierzchni, gdyz mozna w ten sposob uszkodzi¢ materiat. W przypadku
plam, ktére wniknety w powierzchnie, najlepiej zasiegnac porady eksperta. Nie nalezy probowac usuwac plam
rozpuszczalnikami (wybielaczami, terpentyna, benzyng itd.). W ten sposéb plamy moga sie powiekszy¢

i utrwalic.
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VII. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA TKANIN tATWOCZYSZCZACYCH

PLAMY ATRAMENTOWE: dtugopis, otéwek, flamaster itp.

1. Naniesc¢ na plame troche wody, a nastepnie odsaczy¢ za pomoca papierowego recznika.

2. W przypadku ucigzliwych plam, ponownie namoczy¢ plame i wycierac sciereczka z mikrofibry przy uzyciu
szarego mydta, do catkowitego usuniecia plamy.

3. Nastepnie skrapia¢ woda i odsaczy¢ do momentu catkowitego usuniecia mydta.

1. Zbierz rozlany ptyn chtonnym recznikiem 2. Nanies$ na plame troche wody.

3. Whytrzyj plame miekka, wilgotna sciereczka 4. Pozostaw do wyschniecia.
(lub Sciereczka z mydtem), wykonujac delikatne,
okrezne ruchy.

PLAMY PEYNNE: kawa, herbata, sok itp.
o Uzyc papierowego recznika do wchtoniecia plamy.
e Pozostatosc skrapia¢ woda i ponownie odsaczac papierowym recznikiem do catkowitego usuniecia plamy.
¢ W przypadku uciazliwych plam, ponownie namoczy¢ plame woda i wycierac sciereczka z mikrofibry
Z uzyciem szarego mydta, do catkowitego usuniecia plamy.
e Nastepnie skrapia¢ woda i odsaczy¢ do momentu catkowitego usuniecia mydta.

PLAMY LEPKIE: ketchup, majonez, jogurt, sosy itp.
e Usunac zabrudzenie przy uzyciu tyzeczki: delikatnie, bez wgniatania i wcierania zabrudzenia w tkanine.
e Pozostatosc skrapia¢ woda i odsaczac papierowym recznikiem.
e Ponownie skropi¢ wodg i wycierac Sciereczkg z mikrofibry.
e W przypadku ucigzliwych plam, ponownie namoczy¢ plame wodg i wycierac sciereczka z mikrofibry
7 uzyciem biatego mydta, do catkowitego usuniecia plamy.
e Nastepnie skrapia¢ woda i odsaczy¢ do momentu catkowitego usuniecia mydta.
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SUCHE ZABRUDZENIA: popiét, kurz, proszek itp.
Zapomoca odkurzacza usunac zabrudzenia z powierzchni, jesli jest taka potrzeba to uzy¢ dodatkowo

suchej sciereczki.
e Nieuzywac wody do tego rodzaju zabrudzen.

*VIENNA
PLAMY ATRAMENTOWE: dtugopis, otéwek, flamaster itp.

1. Usun zabrudzenie za pomoca szkolnej gumki
wykonujac zdecydowane ruchy.

2. W przypadku uciazliwych plam uzyj alkoholu
etylowego w formie rozpylonej.

3. Pozostaw do wyschniecia

VIIl. WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE CZYSZCZENIA: MINEVA NEW, INFINITY, ORION, PORTO,
ASTORIA, MARGO, CROCCO, DIUNA, INDYGO, CAMELEON, ARUBA
e Przestrzegac instrukcji czyszczenia krok po kroku.

Wyczysci¢ plame natychmiast. Jezeli nie jest mozliwe natychmiastowe czyszczenie plamy, rozpylic¢ troche

wody z mydtem na plame przy uzyciu miekkiej Sciereczki.
W celu usuniecia pozostatosci mydta w tkaninie nalezy ja skrapia¢ woda i odsaczy¢ do momentu catkowitego

usuniecia mydta.
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o Uzywac recznika papierowego wytacznie do celdw odsgczania, a nie wycierania.

e Do czyszczenia zalecane sg sciereczki z mikrofibry.

e Na powierzchniach pionowych wode nalezy rozpylaé (nie nalezy polewac).

e Podczas czyszczenia nalezy zawsze uzywac czystej czesci recznika papierowego lub Sciereczki z mikrofibry.

e W przypadku prania tkanin, najpierw nalezy wyczyscic tkanine jak opisano powyzej, a nastepnie wyprac w
temperaturze 30 C recznie lub mechanicznie z opcja ,,pranie delikatne”.

e Wrazie koniecznosci uzy¢ gabki, nie szczotki. Ptukac tkanine do momentu catkowitego usuniecia mydta.
Suszy¢ na ptasko.

e Powyczyszczeniu/wypraniu tkaniny nalezy ja wyprasowac (o ile jest takie zalecenie w specyfikacji
technicznej przyporzadkowanej do danej tkaniny) na prawej stronie przez dodatkowa biata, bawetniang
tkanine. Prasowanie jest bardzo istotne, aby tkanina zachowata wtasciwosci tatwego czyszczenia. Nie uzywad
pary podczas prasowania.

o Dtugiczas pozostawienia plamy na tkaninie lub nieodpowiednie metody czyszczenia mogg miec niekorzystny
wptyw na wtasciwosci funkcji tatwego czyszczenia.

e Nie zalecasie uzywania suszarki bebnowej do catkowitego wysuszenia tkaniny. Po natozeniu pokrowca na
mebel, w celu przywrocenia pierwotnego wygladu tkaniny, nalezy jg przetrzed przy uzyciu czystej, miekkiej
Sciereczki z mikrofibry.

e Pozaszarym mydtem nie uzywac innych srodkow czystosci.

e Podczas czyszczenia nie wywiera¢ duzego nacisku na tkanine.

e Nieuzywac ostrych narzedzi czyszczacych takich jak np.: szczotki.

e Przyodpowiednim uzytkowaniu funkcje tatwego czyszczenia s aktywne do 10 cykli prania/czyszczenia.

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE CZYSZCZENIA: VIENNA

e Rozlang ciecz wyczyscic od razu, za pomoca papierowego recznika lub sciereczki z mikrofibry.

e Nieuzywac zelazka.

e Nieuzywac srodkdéw do pielegnacji skor ekologicznych na bazie nafty, a takze produktéw zawierajacych
wybielacze, rozpuszczalniki i amoniak.

e Skoraekologiczna nie moze by¢ narazona na nadmierng wilgoc i kurz.

e Unika¢ nadmiernego zabrudzenia produktu. Konserwacje skory ekologicznej przeprowadzac co 4-6
miesiecy przy uzyciu odpowiednich srodkéw pielegnacyjnych. Zadbana skéra ekologiczna jest bardziej
odporna na zabrudzenia.

e Skdraekologiczna nie powinna byc¢ wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
(materiat moze wyblaknac).

e Unikac stawiania na produkcie gorgcych przedmiotéw np. zelazka oraz nie umieszczac go w poblizu zrodet
ciepta, np. grzejnikdw czy kuchenek elektrycznych. Zalecana minimalna odlegtos¢ od Zrddta ciepta wynosi

1 metr.



